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Deney Metodu

(Ulusal, Uluslararası standardlar, 

işletme içi metodlar)

Deney Adı
Deneyi Yapılan

Malzemeler / Ürünler

Deney Laboratuvarının

Tekstil Ürünleri TS EN ISO 13934-1/Şubat 2002

(En çok 5000 N)

En Büyük Kuvvetin ve En Büyük 

Kuvvet Altında Boyca Uzamanın 

Tayini- Şerit Metodu

      TS EN ISO 13937-2/Mart 2002

(En çok 5000 N)

Pantolon Biçimindeki Deney 

Numunelerinin Yırtılma Kuvvetinin 

Tayini ( Tek Yırtılma Metodu)

      TS 251/Şubat 1991Birim Alan Kütlesi Tayini

(Küçük numune kullanılarak birim 

alan kütlesinin Tayini)

      TS EN ISO 105-C-06/Kasım 2001

Metod C1S  (1-5 gri skala)

Evsel Yıkmaya  ve Ticari  

Müesseselerde  Yıkamaya Karşı 

Renk Haslığı  Tayini-Metod C1S

      TS EN ISO 105-E-04/ Nisan 2006 

(1-5 gri skala)

Tere  Karşı Renk Haslığı  

Tayini-Alkali

      TS EN ISO 105-E-04/ Nisan 2006 

(1-5 gri skala)

Tere  Karşı Renk Haslığı  

Tayini-Asidik

      TS  EN ISO 105-X12/ Mart 2006 (1-5 

gri skala)

Sürtünmeye  Karşı Renk Haslığı  

Tayini-Kuru

      TS EN ISO 105-X12/ Mart 2006  (1-5 

gri skala)

Sürtünmeye  Karşı Renk Haslığı 

Tayini - Yaş

      -TS 5720 EN ISO 6330-2A/Nisan 

2002

-TS 392 EN 25077/Şubat 1996

-TS 4073 EN ISO 3759/Nisan 1999

Yıkamadan Sonra Boyut 

Değişimi-2A

      -TS 5720 EN ISO 6330-3A/Nisan 

2002

-TS 392 EN 25077/Şubat 1996

-TS 4073 EN ISO 3759/Nisan 1999

Yıkamadan Sonra Boyut 

Değişimi-3A

      -TS 5720 EN ISO 6330-4A/Nisan 

2002

-TS 392 EN 25077/Şubat 1996

-TS 4073 EN ISO 3759/Nisan 1999

Yıkamadan Sonra Boyut 

Değişimi-4A

      -TS 5720 EN ISO 6330-5A/Nisan 

2002

-TS 392 EN 25077/Şubat 1996

-TS 4073 EN ISO 3759/Nisan 1999

Yıkamadan Sonra Boyut 

Değişimi-5A 

      -TS 5720 EN ISO 6330-6A/Nisan 

2002

-TS 392 EN 25077/Şubat 1996

-TS 4073 EN ISO 3759/Nisan 1999

Yıkamadan Sonra Boyut 

Değişimi-6A
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Deney Metodu

(Ulusal, Uluslararası standardlar, 

işletme içi metodlar)

Deney Adı
Deneyi Yapılan

Malzemeler / Ürünler

      -TS 5720 EN ISO 6330-7A/Nisan 

2002

-TS 392 EN 25077/Şubat 1996

-TS 4073 EN ISO 3759/Nisan 1999

Yıkamadan Sonra Boyut 

Değişimi-7A
( Tekstil Ürünleri Devam )

      -TS 5720 EN ISO 6330-8A/Nisan 

2002

-TS 392 EN 25077/Şubat 1996

-TS 4073 EN ISO 3759/Nisan 1999

Yıkamadan Sonra Boyut 

Değişimi-8A

      TS 397 EN ISO 105-E02/Mart 2002

(1-5 gri skala)

Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı

      TS EN 20105-C01/ Nisan 1999

(1-5 gri skala)

Yıkamaya Karşı Renk Haslığı  

Tayini

Deney-1

      TS EN 20105-C02/ Nisan 1999

(1-5 gri skala)

Yıkamaya Karşı Renk Haslığı  

Tayini

Deney-2

      TS EN 20105-C03/ Nisan 1999

(1-5 gri skala)

Yıkamaya Karşı Renk Haslığı  

Tayini

Deney-3
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